
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A: 

ENSAYOS DE CARACTERIZACION FISICA DEL STIPA 

ICHU 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE CIEñ¡TIAS AGRARIA§

LABORATOR¡O DE PASTOS Y FORRAIES

GONSTANCIA

EL QUE SUSCRIBE, TECNICO: MARCELINO TICONA CRUZ - ANALISTA DEL LABORATORIO DE PA§TOS

Y FORRAJES, ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRONOMICA. FACULTAD DE CIENCIAS

AGRARIAS DE LA UNA- PUNO.

HACE CONSTAR.- Que, las Baóilleres GABY ttlARlBEL ATAHUACHI LAYttlE y YAilET NAYDA

CARCAUSTO QUISPE§AYHUA, egresadas de la Escuela Profesional de lngeniería Ciül - Facultad de

lngeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional del Altiplano, han realizado * proyecto de

lnv*t[mión: iAlSLANfE IERMOACUSTTCO A BASE DE STTPA \CHU PARA ATENUAR EL RIJIDO Y

CAMEÍOS DRÁSilCOS DE TEMPERATIJRA EN V'YIENDAS DE SECIORES EN EXPANS' ÓW UNEANE OC

lA CIUDAD DE PUNO', realizando la recolección de muesúas en el distrito de Tiquillaca durante el mes de

AGOSTO del 2018; mediante el método del CUADRANTE, con Ia estimación siguiente.

MUESTRA
PESO POR METRO CUADRADO

(Srm2)

0l 825.00

02 850.00

03 1'100.00

01 900.00

05 600.00

06 1450.00

07 650.00

08 670.00

09 750.00

{0 1280,00

ESTIMACION DEL PESO POR

METRO CUADRADO
907.50 g/m2

Se emite la presenta constancia a solicitud de las intermadas, para los fines que se

esüme por mnveniente.



UNIVERSI DAD NACIONAT trEL ALTIPLANO

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

TABORATORIO DE PASTO§ Y FORRAIES

Fí9. O7: Toma de muestros mediante el método del CUADRANTE.
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UNIVER§IDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE CIEN¡{ffiS ÁGRARIAS

LABORATORIO DE PASTOS Y FORRAJES

Fí9.03: Peso de muestrcs par CUADRANTE.

en Laboratario.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUETA PROFESIONAT ACREDITADA DE INGENIERIA AGRONOMICA

LABORATORIO DE PASTOS Y FORRAJES

GONSTANC¡A

EL QUE SUSCRIBE, INGENIERO M. SC. JULIO CHOQUE LÁZARO . JEFE DEL

LABORATORIO DE PASTOS Y FORRAJES DE LA E.P. DE INGENIERIA

AGRONOMICA, FACULTAD DE CIENCIAS AGRAR]AS DE LA UNA - PUNO.

HACE CONSTAR.- Que, las Bachilleres GABY MAR¡BEL ATAHUACH¡ LAYME

y YANET NAYDA CARCAUSTO QUISPESAYHUA, egresadas de la Escuela

Profesional de lngeniería Civil - Facultad de lngeniería Civil y Arquitectura de la

Universidad Nacional del Altiplano, realizaron su proyecto de lnvestigación:

"AISLANTE TERMOACÚSNCO A BASE DE STIPA ICHIJ PARA ATENI,JAR EL

RUIDO Y CAMBIOS DRÁSTICOS DE TEMPERATURA EN VIVIENDAS DE

SECIORES EN EXPANSIÓN UNEENA DE LA CITJDAD DE PIJN)", habiendo

realizado los siguientes ensayos en laboratorio, con el siguiente detalle.

'/ Contenido de Humedad y Materia seca.

t Densidad por el método gravimétrico.

./ Porosidad.

'/ Fibra Ciuda.

,/ Cenizas.

A la presente, se adjunta cuadro de resultados obtenidos en laboratorio.

Se emite la presenta constancia a solicitud de las interesadas,

para los fines que se estime por conveniente.

Puno, 10 de septiembre del 2018.



UNIVERS¡DAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
FACULTAD DE CIENC¡AS AGRARIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRONOMICA

LABORATORIO PASTOS Y FORRAJES

ASUNTO : ANALIS§ DE CARACTERIZACION FISICA

PROCEDENCIA

INTERESADOS

PRODUCTO

FECHA DE MUESTREO
FECHA DE ANALISIS

r UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTTPIITNO

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

: YANET NAYDA, CARCAUSTO QUISPESAYHUA
GABY MARIBEL, ATAHUACHI LAYME

: STIPA ICHU
170/08/ 2078
120/08/ 20rB

CARACTERISTICAS FISICAS DE LA MUESTM:

ASPECTO

COLOR

: SOLIDO
: CAFE AMARILLENTO

RESULTADOS:

De acuerdo al reporte de análisis que obra en los archivos del laboratorio los resultados son:

DETERJT,IINACIONES DE ALCALINIDAD LIBRE

MUESTRA

STIPA ICHU
ENSAYOS RESULTADOS

01

DENSIDAD (g/cm3)

CoNTENTDO DE HUMEDAD (%J

MATERIA SECA (o/o)

POROSTDAD (%)

FIBM CRUDA (%)

CENIZAS [o/o)

7.207

10.009

89.997

98.567

38.65

4.33

-- v*t't¡,ií

JULIv



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALT¡PLANO - PUNO
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRONOMICA

LABORATORIO PASTOS Y FORRAJES

MUESTRA

STIPAICHU ENSAYOS RESULTADOS

02

DENSIDAD (g/cm3)

coNTENrDo DE HUMEDAD (o/o)

MATERIA SECA (%o)

P0ROSTDAD (%)

FrBM CRUDA (%)

cENrzAS (%)

7.L34

9.902

90.098

98.454

39.90

4.50

03

DENSIDAD (g/cm3)

CoNTENTDO DE HUMEDAD [%)

MATERTA SECA (%)

POROSTDAD (%)

FTBRACRUDA(%)

CENIZAS (%)

1.136

70.074

89.926

97.852

39.35

4.30

04

DENSIDAD (g/cm3)

CoNTENTDO DE HUMEDAD [o/o)

MATERTA SECA (%)

POROSTDAD (%)

FrBM CRUDA (%)

CENIZAS (o/o)

1.722

9.999

90.001

99.074

38.15

4.28



UNIVERSIDAD NAC¡ONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
FACUTTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ''-"'

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRONOMICA

TABORATOR¡O PASTOS Y FORRAJES

MUESTRA

STIPAICHU ENSAYOS RESUTTADOS

05

DENSIDAD (g/cm3)

CONTENIDO DE HUMEDAD (%o)

MATERIA SECA (o/oJ

PoRoSIDAD [70)

FIBRACRUDA(%]

CENIZAS (o/o)

7.203

10.087

89.913

98.451

39.97

4.53

06

DENSIDAD (g/cm3)

CoNTENID0 DE HUMEDAD (o/o)

MATERTA SECA (%)

POROSTDAD (%)

FIBM CRUDA (o/oJ

CENIZAS [o/o)

1.138

9.959

90.041

98.803

39.35

4.34

Puno, C.U. 10 de Setiembre del2018.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: 

ENSAYO DE DURABILIDAD A LOS HONGOS 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

TACULTAD DE CIENCIA§ BICILOGICA§

LAP*RAT* ero DE ECSL06 ¡A e_fl.JeTrCA

"Afrc del Siá*ogo y la Reeonciliaeión Na*ional"

CONSTANGIA

EL QUE SUSCRIBE, BIOLOGO: BALBINO LORGIO PALACIOS FRISANCHO - JEFE

DEL LABORATORIO DE ECOLOGIA ACUÁTIGA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

BIOLOGICAS DE LA UNA- PUNO.

HACE CONSTAR.-

Que, Ias Bachi|IerEs GABY MARIBEL ATAHUAGHI LAYME y

YANET NAYDA CARCAUSTO QUISPESAYHUA, egresadas de la.Escuela Profesional

de lngeniería Civil - Facultad de lngeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional

delAltiplano, han realizado su proyecto de tnvestigación: %/SLAIVTE TERMOACÚSflCO

A BASE DE STIPA ICHIJ PARA ATENTJAR EL RIJIDO Y CAMBIOS DFUíST'COS DE

TEMPERATIJRA EN VIVIENDAS DE SECIORES EN EXPANSIÓN URBANA DE LA

CIUDAD DE PIJNO", en los meses de MAYO a OCTUBRE del 2018; con el siguiente

detalle:

ENSAYO DE DURABILIDAD A LOS

HONGOS

ENSAYO DE AISLAMIENTO

TERM¡CO

Hongo'usado: "aspergillus fl avus" lnstrumento usado: Pirómetro,

marta OAKTON Mini lnfraPro 6.

ros nnes que se ""*:: #':::#::::ta 
constancia a soricitud de ras interesadas ' para

Puno, 22 de Noviembre del 2018.

fibTntr'ffi;ütrd'ililn¡ho
tt3!-EGn

.E}"p. Nq 2l ?5



UNIVER§IDAD NACIONAT DEL ALTIPI.ANO

FACULTAD DE CIEII¡CIA§ BIOTOGICAS

I.A§ORATOA§ BE ECSTOGIA ACUATICA

Fig- O1: Hongo usado: "aspeigillus ñayus"

Fig. O2: Cultivo en Placas Petri.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE CIE§CIA§ BIOtCI§'{AS

LeB* §fTs mls DE qc0-113G tA ACrsÁTr €,&

TempefatUfg - hfrared Thermometers

M i n i-lnfraPro* lnfrared Thermometer§
Lour¡-cast gun-style design for point
and shoot ¿ase of measurement

Pi*:tol-grip úan$le - Provides comfoÍable and
dependable aiming

*üardalla pÉce- Frts iñto budget-conscious
applicaüons

Singl*, exba-ürig}t laser -Targets your
measuroment arsa for precise indoor and
outdoor readings

L*rge üaclrlit di*plty - Easy-to-see
temperature readouts in either oC or oF

AIs* teatlr** si¡nultaae*$s eurrent
ard ¡¡:*xis¡r¡m readingt and c*nlinuo*s
§*¡llxlrfls

lltiai-ldnP¡o 4 leatu¡es

Temperature range of -18 to l{Xl"C
{0rD ?50"R

*liai-/r¡f¡aPo6/a¡ú¡¡es
frya*de{ femperature range of
-§, rs sIP§ (-A! rs llfl"Fl
Ady*nced tl}! oplics - Measure smaller
obiects lron a loflger distance

*retectivs koel- For rugged environmsnts

§toragt poutfi - Fortransporting your
thsmómeter

lrdormatio¡

rl'C {rfF} tom'l0to il}"C {$to 8§'F},
11.5{6 of reading or I .5"C {r3"F}

Fig.03: Ficha Técnica del instrumento usado



Metodologia : Método acelerado para ornluar la durabflidad natural de la madera a la pudr¡c¡én. II¡TC 1127 de 1994

Normativa : Norma Técnica Colomblana ICONTEC NTC1127/94. lCOttlTEC NTC 112294

Hongo usado ; Aspergillus Flavus

UNIVERSIDAD NAC¡ONAI DEt ALT¡PLANO
Facultad de Ciencias Blologicas

Laborator¡o de Ecolog¡a Acuatica

Íii,¡iliifiililiil ifjalriüiíiiji'ii i¡liiiir ürr¡i*lriil¡l¡ii ilii:iirl¡:i:{ irli.iijii::iir,1;',.,

otEmextrmi
rffi'blwl?oii',

:gs#§ffi.§*¿&
.-*:¡n¡¡-'ürr¡ 

'

;ffi
i'i§,.ltfxt',

¡c i!17-!t-l!!+!i

' H,, .

i*
Mi-1 18.3537 18.2560 0.53296

M¡.2 19.0846 1S.9551 0.67996

Mi-3 21.3624 23.2504 o,47!»6
Mi-4 73.5?42 23.1075 1.813%

Mi-5 20.3450 19.9882 L.ts4%,
Mi-6 19.3451 19.0183 1.689%

Mi-7 19.0999 t8.t2a2 5.O87%

M¡.8 18.5927 L7.7tL8 5.14816

Mt-s t7.L847 16.2982 §.t B9Só

Mi-10 20.5423 \7.7689 13.501%

Ml-11 22.0185 18.9886 L3,76L%

Mi-12 23.3597 20.1664 1 .670D6

Mi-13 20.8S50 15.9179 2r.82?%
Mi-14 22.8391 17.t6a2 23-95¡196

Mi.lE 22.4538 17.1325 23.69996

.!r '.ti--:5



Metodologia

Normat¡va

Hongo usado

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Facultad de Cienciae Biologicas

Laboratorio de Ecologia Acuatica

: Método acelerado para eyaluar la durabilidad natural de la madera a la pudrición. NTC 1127 de 1994

¡ Norma'tlécn ica Colombi a na ¡CONTEC NTC1 127194. ICONTEC NT C l.t27 I 94

: Aspergillus Flavus

oó.
§
ut

Ma-l o.532%

M¡.2 4.679%

Mi-3 o.479%

M¡.4 1.8L3%

M¡-5 L.754%

Mi-6 1.689%

M¡.7 5.08704

M¡.8 5.248%

M¡.9 5.159%

M¡.10 13.501%

Mi-l1 Lg.76L%

Mi-12 L3.670f'6

M¡.13 29.82304

MI.14 23.954%

Mi-15 23.699%

Thüls l. indicce de:)urabilidod Nstur*l

Fr¡sntÉ: N$rmr If,(J¡§TH§ NT(] I l?7$4" tl2l

triiancho
D

0*-:o
I I --24
2§ --d,*

¡l§ 6 más

Lorgio
eto

Paiarils
utrG
No 21



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: 

ENSAYO DE AISLAMIENTO ACUSTICO 

  



%ú¡a-r^a.A ef @,bf.,,-
FACULTAD DE INGEMERÍA NdNCNV¡S

LABOBATOBIO I}E MONTTOR§O Y EVAI-,UACIéN AMBIENTAT

CERTIFICADO

EL QUE SUSCRIBE, INGENIERO OWAL ALFREDO VELÁSQUEZ VIZA IEFE DE

LABORATORIO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA ESCUELA

PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS DE LA UNA _ PUNO.

Que las señoritas: Yanet Nayda Carcausto Quispesayhua y Gaby Maribel Atahuachi
Lame Bachilleres de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil - Facultad de Ingeniería

Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional del Altiplano, realizaron ensayos de

laboratorio para la investigación del proyecto de tesis con el tema: "AISLANTE

TERMOACÍJSTICO A BASE DE STIPA ICHU PARA ATENUAR EL RI]TDy Y CAMBIIS

DRÁSTICOS DE TEvIPERATURA EN VIVIENDAS DE SECTIRES EN ExPAAIsIdN I]RBANA DE

LA CIUDAD DE PUNO", del cual doy fe, que los estudios se realizarón con el sonómetro

calibrado del laboratorio; Ias cuales tienen las siguientes características:

Características
Marca
Serie
ANSI S1.4
ANSI 51.43
FILTERS
IEC 61260
ANSI S1.11

[TYPE1, D, Order 4, D)
Código de serie
Unidad de medida
Calibrado

SONOMETRO
CASELLA CEL
CEL 6XO

1e83 [R2006)
tee7 (F.2a07)

1995 Clase 0
2004

0401980
dB
SI

CALIBMDORACÚSTICO:
$C 6A942:2003 CTASS 2C (static pressure)
ANSI S1 40-1984(R1997)114d8 at lkHz

Se expide el presente certificado a solicitud de las interesas, para los fine que se estime

por conveniente.

Puno,27 de diciembre del201B

ffim
?"r i;lffi:i 85

Qoo-"r9
lns. 0fUAt A. VEIAS0UEZ VIZA

Jefe de Láborator¡o de

Amb¡6ntál



%Cr¡*-r*¿ gf"r*r*f ar/ ffiNrrr.
FACTILTAD DE INGENIERÍ¡. UN MINAS

I,ABORATORTO DII MONITOREO Y EVAT-,UACIÓN AMBIE]§TAL

Solicitante

Tipo de estudio

Proyecto de tesis

Fecha de muestreo

r Gaby Maribel ATAHUACHI LAYME
Yanet Nayda CARCAUSTO QUISPESAYHUA

: MEDICIÓN DE ACIJSTICA

: AISLANTE TERMOACÚSTTCO A BASE DE STIPA ICHU
PARA ATENUAR EL RUIDO Y CAMBIOS DRÁSTICOS DE
TEMPERATUM EN VIVIENDAS DE SECTORES EN
EXPANSIÓN URBANA DE LACALIDAD DE PUNO.

: 13 de Octubre del 2018

Caracterfsücas
Marca
§erie
ANSI S1,4
ANSI S1.43
FILTERS
IEC 61260
ANSI S1,11

{TYPEI, D, Order 4, DJ
Código de serie
Unidad de medida
Calibrado

SONOMETRO
CASELLA CEL
cBt 6x0
1eB3 (R2006)
1ee7 [R2007)

1995 Clase 0
2004

0401980
dB
SI

MUESTM: M-1 FECHA: t3/10/2018
MATERIALI ICHU LUGAR: E.P.ING. ELECTRÓNICA
E§PESOR DE MUESTRA: 4CM

74.L0 75.00 78.7A 83.70 72.00 65.50
70.50 7490 79.20 83.00 72.40 65.90
70.60 75.20 78.20 83.80 72.40 65.90
71.30 74.30 78.40 83.30 72.20 65.30
69.80 74.30 78.60 83.20 72.0ü 65.90
69.50 74.50 78.60 83.40 72.90 65.90
68.80 74.60 78.70 83.30 73.00 65.20
68.30 74.L0 78.30 82.90 72.30 65.90
69.80 73.9A 78.80 83.10 72.4A 65.00
70,50 73.9A 78.20 83.20 72.20 65.50
70,50 71.90 78.70 83.60 72,70 65.20
70.40 73.40 79.00 82.80 72.70 65,20
74.10 73.90 78.30 82.90 72.50 65.30

ffiffi
70,30 73.40 78.50 82.90 72.20 65.50
70.00 73.40 78.50 83.20 72.9A 65.20



gú¡*,r;a"a gf"-h"rf af ffi*t"r,*
F'ACULTAD DE INGENIERfu Nd¡MN¿S

TABONATORTO I}E ]ITONITOBEO Y EYALUACIÓN AMBIENTAL

MUESTRA: M-2 FECHA: L3/10t20t8
MATEruAL: IC}IU + YESO LUGAR: E.P.ING, ETECTRÓNICA
ESPESORDE MUESTRA: 5CM

51.90 58.60 62.90 66.80 55.70 48.30
51.90 5B.BO 63.50 67_1A 55.90 48.30
51.90 58.40 62.80 67.40 55.40 48.60
5L.90 58.70 63.50 67.50 55.00 48.20
51.80 57.50 63.60 67.L0 55.50 48.90
52.10 58,00 63.30 67.20 55.40 48.10
51.90 58.10 63.30 66.00 55.80 48.30
51.80 58.40 63.2A 65.90 55.60 48.2A
51.50 57.4A 63.10 65.90 55.90 48.2A
51.70 57.80 62.70 65.7A 55.10 48.20
5L.70 57.60 63.60 65.90 56.40 47.8ü
51.70 56.60 63.30 65.90 56.50 47.7A
51.90 57.50 63.10 66.20 56.20 48.60
52.00 57.40 62.90 66.70 56.20 47.90
51.90 57.60 62.90 66.30 56.50 47.9A

MUESTRA: M-3 FECHA: L3/L0/2A18
MATERIAL: ICHU LUGAR: E.P.ING. ELECTRÓNICA
ESPESORDE MUE§TM: 4CM

69.90 74.90 79.30 83.60 72.LA 65.50
70.00 74.20 78.90 83.60 723A 65.90
7A.LO 73.80 78.30 83.30 72.40 65.60
70.00 73.9A 79.LO 84.30 72.20 65.60
7A.1A 74.20 793A 84.6A 72.30 65.80
70.20 73.90 79.OA 84.40 72.40 65.60
70.30 74.L0 78.60 83.80 72.70 65.70
7A.2A 74.0A 78.80 84.30 72.50 66.10
7A.1ú 73.80 78.60 83,90 72.30 65.70
70.10 73.9A 78.90 83.90 72.50 65.60
70.00 74.4O 78.60 84.00 72.60 65.70
70.00 73.8O 78.6A 84.30 72.60 65.50
70.00 74.1A 78.70 83.80 72.50 65.40

tr::"::::'::
I Monilorco Y i'8,
L Hlffl""t "o§

&*"*g

70.00 73.70 7B.BO 83.80 72.1A 65.30
70.00 73.90 78.40 83.70 72.10 65.30



%¿rr"^¡a-¿ g'["hr*/ d"f ffi#"rr-
T.ACUI,TAD DE INGENIERÍA »dNAI¡g¿S

TABORATÜRIO I}E MONITOREO Y EYALUACIéN AMBIENTAL

MUESTRA: M-4 FECHA: L3lLAt2018
MATEf,IAL: ICHU + YESO LT'GAR: E,P.ING. EIüCTRÚNICA
ESPE§OR DE MUESTM: 5CM

52.00 58.20 64.70 68.2A 56.00 48.30
52.LA 58.00 64.00 68.10 56.2A 48.20
51.80 58.00 63.10 68.20 55.80 48.00
51.90 58.00 63.30 68.00 55.90 48.60
51.80 57.80 63.80 67.74 56.20 48.90
51.60 57.7A 63.30 67.80 56.30 48.60
51.70 57.70 63.20 67.60 55.80 49.00
52.00 57.6A 63^70 67.L0 56.10 48.74
5L.70 57.50 63.40 67.40 55.90 48.80
52.30 57.40 63.80 67.2A s5.70 48.20
52.30 57.90 63.24 67.5A 56.30 48.30
52.00 58.20 63.40 67.74 55.30 48.90
52.2A 57.90 63.60 67.40 55.00 48.70
52.30 57.50 63.90 68.50 55.00 48.10
52.30 57.70 63.20 68.20 55.30 48.90

MUE§TRA: M-5 FECHA: L3ILOIZOLB
MATERIAL: rcltu LUGAR: E.P, TN6, ELECTSéNICA
ESPESOR DE MUESTRA: 4CM

70.00 74.00 78.10 83.00 71.90 65.80

$tl'x"15
taboratoriode 

oft
MonitoreoY í'E
Evetuaclon O =Ambient¡l 

q §

&*"-"ug'

69.60 74.70 78.60 83.30 72.OA 65,50
69.50 74.20 78.6A 83.30 72.20 65.30
69.80 73.70 78.40 82.90 71.90 65.90
69.80 73.6A 78.10 82.70 72.30 65.60
69.90 73.80 78.50 82.80 72.5A 66.00
69.4A 73.6A 78.4A 82.90 72.6A 65.60
69.60 73.80 78.50 B?.90 72.5A 65.60
69.60 73.60 78.00 83.20 72.30 65.60
69.4A 73.50 77.8O 83.40 72.40 65.60
69.90 73.50 77.9A 83.50 723A 65.60
69.90 73.4A 77.94 83.20 72.60 65.90
69.94 73.40 78.00 83.30 72.54 65.60
69.70 73.4A 78.00 83.20 72.6A 65.70
69.60 733A 78.20 83.20 72.44 65.10 Á

>ú
?;



?frr¡^r"-"*a 91"-rbr*/ dr{ fu"t"r*
}'ACULTAD DE INGENIERÍA »dTTTTU¿S

LABORATORIO DE MONITOREO Y EYALUACIÓN AMBIEI{TAL

MUESTM: M-6 FECHA: 131L0/2018
.MATERtAL:

ICIIU + YESO LI'GAR: E.P.ING. ELECTRÚNICA
ESPESOR DE MUE§TRA: 5CM

51.80 58.20 63.40 66.80 55.20 48.00
51.80 57.50 63.2A 67.10 55.50 48.00
51.80 57.80 63.10 67.50 55.40 48.30
51.40 57.60 63.50 67.40 55.40 48.40
51.50 57.90 63.30 67.20 55.30 48.50
52.10 57.80 63.70 66.80 55.50 48.20
52.30 57.50 63.20 66.60 55.40 47.90
52.20 57.60 62.90 66.80 55.10 47.9A
52.10 57.30 62.70 67.tA 55.10 48.10
51.80 57.40 62.80 66.80 55.20 48.10
52.10 57.40 62.üO 66.80 55.90 48.30
52.20 s7.70 62.00 66.90 55.90 48.20
51.40 57.80 62.20 66.70 56.10 48.40
51.80 57.90 63.1.0 66.9A 56.10 48.00
51.80 57.7A 63.2A 66.80 56.00 48.24

MUESTRA: M-7 FECHA: L3/10/2018
MATERIAL: rc}IU LUGAN: E.P.ING. ELECTRÓNrcA
ESPESORDE MUESTM: 5CM

69.2A 72.7A 77.10 81.30 72.00 63.90

ffiTil$3.»

68.50 7Z.SA 77.5A 81.90 71.80 64.2A
68.30 73.2A 77.2A 81.80 71.50 64.L0
68.40 73.10 77.60 82.20 77.90 63.90
68.40 73.30 77.20 82.10 71.40 63.90
68.40 72.90 77.2A B1.BO 71.80 63.80
68.40 72.80 76.90 82.LA 7L.gA 63.90
69.20 72.40 76.80 82.40 7L.7A 63.7A
68.90 72.90 77.30 82.30 71.80 64.10
68.30 72.20 76.90 82.30 7L.7A 63.80
68.50 72.40 76.90 82.50 72.4A 63.60
68.50 72.2A 76.74 82.30 72.L0 64.00
69.30 72.2A 76.9A 81.90 71.80 64.70
69_00 72.50 76.80 82.20 7L.94 64.00
69.2ü 72.30 75.10 8Z.tO 7LsA 63.80
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FACULI'AD D§ INGENIERÍA DE MINAS

LABORATORIO DE MONITOBEO Y EYALUACIÓN AMBTENTAL

MUESTRA: M-8 FECHA: L3/10t20L8
MATERIAI,: ICT{U + YE§O LITGAK E.P, tNG. ELECTRÓNICA
ESPESOR DE MUESTRA: 6CM

50.10 s7.30 62.50 65.20 54.20 +7.9ü
49.80 56.20 62.30 64.54 54.20 47.60
49.90 56.40 62.LO 64.1A 54.70 48.10
49.90 56.50 62.4A 64.60 54.00 47.9A
50.00 56.80 62.7A 64.10 54.20 47.5A
50.10 56.50 62.50 64.60 54.70 47.44
50.40 56.20 62.60 64.50 54.90 47.50
50.10 55.90 62.30 64.90 s4.40 47.OO
50.40 56.00 62.60 65.10 54.90 47.6A
50.30 55.80 62.S0 65.10 54.80 47.L0
50.00 55.90 62.70 64.90 54.30 47.80
50.20 56.20 62.4A 65.10 54.40 47.10
50.20 56.40 62.80 64.80 54.40 47.5A
50.10 56.20 62.90 64.7A 54.90 47.50
50.30 56.10 62.L0 64.80 54.70 47.40

MUESTRA: M-9 FECIIA: Blfi/2018
MATTRIAI; rcHU LT'GAK E.P.II{G. EI,ECTRÓNrcA
ESPESOR DE MUESTRA: 5CM

68.40 73.60 77.00 82.60 71.00 63.50
67.90 73.10 77.2A 82.6A 7t,SA 63.50
68.00 72.90 76.4A 82.4ú 7L.30 63.10
68.10 73.LA 76.80 81.90 72.30 63.50
68.10 72.2A 76.9A 81.80 77.50 63.20
68.00 72.60 77.5A Bt.7A 71.70 63.30
68.80 72.9A 77.30 81.90 71.80 63.40
67.9A 72.24 77.40 81.80 7L.4A 63.30
68.20 72.50 77.6A 81.90 71.20 63.00
68.30 72.5A 77.6A 82.00 7130 63.40
68.10 72.70 77.AA 82.2A 7LA0 63.60
68.40 72.60 76.4A 82.50 7L.40 63.40
68.50 72.4A 77.L0 82.30 7L.30 63.50
68.40 72.80 77.00 82.60 71.60 63.60
68.60 72.6A 77 3A 82.00 7L.4A 63.80
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FACULI'AD DE INGENIERÍ¡. »dNMU¿S

LABORATORTO I}E MONITOBEO Y EYALUACIÓN AMBTENTAL

MUESTRA: M-10 FECHA: filLAtZAlB
T{ATEMAt: ICÍ{U + YESO TTIGAR: E.P.ING. ETECTRÚNICA
E§PESOR DE MUESTM: 6CM

49.90 57.90 62.2ü 64.4A 54.10 47.8A
49.60 57.50 62.90 64.60 54.00 47.70
50.30 57.00 62.20 64.40 54.2A 47.7CI
50.50 56.90 62.60 64.80 54.60 47.50
50.40 56.70 62.t4 64.70 54.30 47_6ü

50.50 56.50 62.80 64.10 54.60 48.00
50.60 56.50 63.10 64.50 54.40 47.6A
50.60 56.7A 6Z.BO 64.40 54.50 47.54
49.8O 56.90 62.1ü 64.10 54.44 47.90
49.80 57.00 6234 64.10 54.40 47.5A
50.00 56.80 62.00 64.00 54.20 47.60
49.94 56.90 61.80 64.30 54.50 47.4A
50.20 56.70 62.L0 64.50 54.60 47.50
50.60 56.70 62.2A 64.30 54.60 47.6A
50.40 56.90 62.50 64.20 54.7A 47.50

IIIIIESTRA: M-1I. FECTIAI 13/10/2018
MAfiRIAL: ICHU LUGAR: E.P.ING. ELECTRÓNICA
ESPESOR DE MUESTRA: 5CM

68.70 73.20 77.4ú 82.70 7?.0O 64.00

ffi*:EÚE Monitoreo Y i"ñ

W'ffiLff[l 'o§

\§p*"*uyy''

68.10 73.10 76.80 82.1A 7LgA 63.80
68.20 72.70 76.30 81.90 71.50 63.78
68.20 72.90 76.5ú 82.60 7L.10 63.80
68.40 73.3ü 76.6A 82.80 7L.OO 63.90
68.50 72.8A 76.60 82.70 71.50 63.90
68.50 72.50 76.5A 82.30 71..60 63.80
68.50 72.L0 76.70 82.90 71.00 63.80
68.40 72.rO 76.60 82.74 71.50 63.90
68.40 72.10 76.9A 83.00 71.50 63.60
68.40 72.80 77.1A 82.80 71.60 63.40
68.50 72.70 77.AO 82.80 7LíA 63.50
68.6ü 72.80 77.O0 82.80 7L.4A 63.74
68.60 72.80 77.10 83.00 71.20 63.50
68.70 72.50 77.A0 83.00 71.20 63.80



gt ¡a-rr;a*a gl"d-,,*t A"{ ffihf"rr*
FACULTAI} DE II{GEMERÍA UINTMAS

TABORATORIO DE MONITCIREO Y EVALUACIéN AMBIENTAL

MUESTRA: M-t2 FECIIA: L3/L0/20L8
IIIITTERIAL: ICI{U + YESO II}GAR: E,P.INC, ETECTRÓ}II{A
ESPESOR DE MUE§TRA: 6CM

50.40 56.90 62.24 64.50 54.60 47.90
50.20 56.50 62.2A 64.50 54.50 47.7A
49.80 56.00 62.30 64.30 54.40 47.9A
49.80 55.90 62.30 64.2A 54.60 48.4A
49.50 55.90 62.rO 64.2A 55.00 47.9A
49.70 55.80 62.00 64.00 55.10 47,80
50.10 56.10 61.80 64.00 54.00 47,6A
50.20 55.90 61.90 64.24 54.20 47.4A
50.50 55.60 61.90 63.90 54.60 47.4A
50.10 56,10 62.2A 64.00 55.00 47"fi
50.50 s6.20 62.30 64.2A 54.2A 47.50
50.60 56.50 62.40 64.30 54.30 473A
49.80 s6.20 62.20 64.30 55.30 47.40
50.00 56.40 62.10 64.LA 54.30 47.50
50.00 56,40 6234 63.70 54.30 47.40

IIRIE§TRA: M-13 FECII]I: 13/10/2018
MATERIAL: ICHU LUGAR: E.P.ING. ETECTRÓNICA
E§PESOR DE MUESTM: 6CM

67.20 71.40 75.00 81.60 7A.LO 62.5A

\
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67.00 71.50 75.20 81.50 70.00 62.24
66.80 7L.30 75.10 81.40 74.2A 62.50
67.20 71.50 75.20 8L.80 70.00 62.20
67.2O 7L.60 74.90 81.40 74.1A 62.60
67.10 71.50 75.2A 81.90 70.00 62.30
67.44 7L3A 74.9A 81.40 70.30 62.50
67.44 7L.20 74.80 81.60 70.20 62.20
67.30 7L.LO 75.00 81.60 7A.20 62.10
67.30 71,.40 75.30 81.30 70.30 62.40
67.60 7L3A 75.4A 8t.20 70.20 62.30
67.50 71.50 75.2A 81.40 70.10 62.20
67.20 7LíA 75.30 81.60 70.00 623A
67.30 7L.90 75.20 81.40 70.20 62.2O

67.50 71.80 75.30 8L.10 70.30 62.20



gt;¿'r^;a"¿ *k-h"-f Af ffii*fl^-
FACULTAD DE INGENIERÍA PdMTU¿S

T,ABORATORIO I}E MONITOREO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

MUESTRA: M-L4 FECHA: L3lto/2aL8
MATTRIAL: ICHU + YES,O LUGAR: E,P.INC. ETECTRÚNICA
ESPE§OR DE MUESTRA: 7CM

49.50 55.40 6L.4A 63.50 52.50 46.50
49.10 55.30 61.00 63.50 52.90 46.40
49.30 55.20 61.30 63.2A 53.30 46.30
49.50 55.10 61.00 63.10 53.20 46.2A
50.00 55.50 6L.70 63,30 52,90 46.40
49.00 55.20 61.10 63.20 52.80 46.50
49.20 55.60 6L.24 63.20 53.10 46.20
49.60 55.30 61.50 63.60 53.00 46.00
49.90 55.20 6L.70 63.50 53.10 46.00
49.80 55.40 61.30 63.2A 52.80 45.90
49.20 55.40 61.30 63.50 52.70 46,10
49.30 55.30 6L.20 63.70 52.50 46.00
49.40 55.20 6L.50 63.30 52.7A 46.4A
49.40 55.40 61.30 63.2A 52.70 46.20
49.50 55.20 61.30 63.30 52.60 46,2A

MUESTRA: M-15 FECHA: 13/10/2018
MATñRIAT,: If,HU LUGAR: E.P. ING. ETECTRÚNI,CA
ESPESOR DE MUESTM: 6CM

67.00 71.80 75.90 81.80 71.00 63.60

ffiS*:.15

67.30 71.50 75.90 81.80 74.70 63.00
67.7A 71.30 75.80 8L.70 70.80 63.00
67.70 77.60 75.80 81.50 70.60 62.90
67.5A 7L.40 76.LA 81.20 70.60 62.9A
67.60 77.40 75.90 81.50 70.80 62.30
67.94 71".50 75.50 BL.2O 70.7A 62.50
67.7A 7L6A 75.60 81.40 70.50 62.30
67.70 7L.70 75.70 81.60 70.80 62.40
67.0O 77.70 75.9A 81.90 74.70 62.50
67.L0 7L3A 75.80 81.60 70.80 62.60
67.20 7L.30 76.00 BL,7O 70.60 62.40
67.20 71,50 76.t0 81.50 70.6A 62.40
67.20 71.50 75.80 81.60 70.70 62,50
67.20 7L3A 75.80 81.50 70.60 62.40 //.
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},ACULTAD D§ INGENIERÍA UdUIM,TS

LABORATORIO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN AMBTENTAL

MUE§TRA: M-16 FECHA¡ L3/L0t2018
MATTRIAL: ICIIU + YESO TUGAR: E.P.ING. ETECTRÚNICA
ESPESOR DE MUESTRAT 7CM

4B.BO 55.00 6L.4A 63.40 52.60 46.4A
48.90 s5.20 61.24 63.10 52,40 46.20
48.80 55.40 61.10 63.50 52.4A 46.AO
48.BO 55.50 61.40 63.20 52.30 46.LA
49.1ü 55.30 6L.20 63.20 52.2A 46.OA
48.90 55.20 61.30 63.30 52.00 46.20
49.20 55.10 61.10 63.30 51.90 46.2A
49.t0 54,90 61.00 63.30 52.00 45.90
49.30 54.90 6L.20 63.50 52.2A 46.LO
49.40 55.20 61.50 63.40 52.10 46.20
49.4A 55.20 61.60 63.20 52.30 46.00
49.20 55.30 61.50 63.40 52.30 46.00
49.00 55.00 61".60 63.20 52.20 46.24
49.00 54.90 61.60 63.20 52.30 46.10
49.20 54,90 61.60 63.10 52.30 46.20

MUESTRA: M-17 FECHA: 73/10/zofi
IflATERIAL: rCI{U LTIGAR} E.P.IN.G. ETTCTRÓNICA
ESPESORDE MTIESTM: 6CM

67.40 7L.40 75,10 81.40 70.10 62.50

$*'xl.e}

67.10 7L.40 75.00 81.10 70.20 62,LA
67.20 7t.20 75.10 81.20 7A.LA 61.90
67.30 71.00 75.40 80.90 70.20 62.20
67.LA 70.90 75.30 81.20 70.30 62.10
67.00 7L.10 75.00 81.40 74,40 623A
67.30 7L.20 75.10 81.30 74.20 62.30
67.20 7L.10 74.9A 80.90 70.4A 61.80
67.L0 7A.90 75.00 80.90 70.2A 61.60
67.20 71.20 74.8O 80.80 69.90 61.9A
67.1O 71.L0 74.90 81.10 69.90 61.80
67.10 7L,00 75.20 81.00 70.10 61.90
67,10 70.80 75.40 80.90 70.00 62.20
67.20 70.80 75.10 81.10 70.L0 62.10
67.30 71.00 75.00 81.20 70.20 62.24
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FACULTAD BE IIIGENIERIA UT MINAS

LABOEATORIO I}B MONITOREO Y EVALUACTÓN AMBTENTAI,

MUESTM: M-18 FECHA: 13/1A/20L8
IrffiTtmAI;. rCHÜ +YE§O LüGAR E.P.ING. ELECTNéXrcA
ESPESOR DE MUESTM: 7CM

49.10 55.70 61".10 62.70 52.70 46.80
49.4A 55.50 60.90 62.80 52.80 46.70
49.10 55.20 61.20 63.20 52.6A 46.10
49.10 55.30 61.30 62.94 52.tA 46.30
48.80 55.L0 60.80 63.00 52.00 46.48
4B.BO 55.40 60.90 63.00 52.2A 46.4A
48.70 55.60 61,10 63.00 52.20 46.L0
48.80 55.50 6L4A 63.10 52.00 46.00
49.20 55.60 60.10 63.30 52.30 46.50
49.20 55.40 60.50 63.2A 52.2A 45.90
49.10 55.40 61.10 63.10 52.10 46.00
49.2A 55.10 60.80 ü.24 52.20 45.8ü
49.40 55.30 60.40 63.00 51.90 45.90
49.50 55,40 60.70 63.10 52.00 45.90
49.40 55,30 60.90 63.20 52.00 45.80

MUESTM: M-19 FECHA: 13110/2078
MATEñIAI,: YESO LIIGAR: E.P. II\IC. EI,TCIRéT.IICA
ISPESOR DE M{IESTRA: 1CM

67.5A 71.20 75.20 79.00 75.20 66.10

$tT*"l,$
9 Laboral! r¡t fu ?-{
i Monitotec ='¡
I Evaluactou -q =ú Atbiuntul " o

',/
§huo-ys9r

67.7ü 7L.LO 75.30 79.20 75.50 66.2A
67sA 7L.20 75.6A 79.AO 75.50 66.00
67.4A 7L.30 75.70 79.10 75.00 66.10
67.7A 70.80 75.50 79.7A 75.20 66.40
67.40 74.7A 75.L0 79.10 75.10 66.10
67.40 70.90 74.9ü 79.00 75.20 66.10
67.50 71.0O 74.80 79.20 75.2A 66"30
67.50 71,.00 74.80 79.00 75.4A 66.20
67.60 TLtA 75.00 79.2A 75.10 66.70
67.44 70.94 74.8A 79.1A 75.30 66.30
67.60 7L.zA 75,00 79.20 75.10 66.10
67.40 71.00 75.00 79.tO 75.00 66.64
67.80 7L.00 74.9A 79.00 75.30 66.20
67.7A 70.90 74.88 79.00 75.10 66.6A
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rACI]LTAD DE INGEMERÍA U#MN¿S

LABORATORIO DE MONITOREO Y BVALUACIÓN AMBTENTAI,

MUESTM: M-20 FECHA: lslLo/2018
MATERIAL: STN AISIAMIENTO LUGAR: E.P.ING. ELECTRÓNICA
ESPESOR DE MUESTM: 1CM

81.10 85.20 89.50 94.80 96.2A 96.20
81.50 84.70 89.10 94.90 96.70 95.90
80.70 84.40 89.80 95.20 96.20 96.50
81.50 85.10 89.10 95.20 96.00 96.00
80.90 84.80 BB.9O 95.10 96.40 96.00
81.00 85.20 89.30 94.70 96.30 96.30
81.30 85.20 89.40 94.70 96.4A 96.20
81.00 84.30 89.20 94.90 96.60 95.80
81.10 84.60 89.30 95,10 96.4ü 96.10
81.30 84.44 89.50 95.10 96.40 96.10
81.50 84.90 89.70 95,20 96.30 96.50
80.60 84.2A 89.40 95.20 96.00 95.80
8L.30 84.40 89.50 94.90 96.2A 96.50
81.40 85.00 89.30 94.60 96.70 96.30
81.40 84.60 89.70 94.70 96.10 95.90

MUESTM: M-21 FECHA: L3lLO/2018
MATERTAI,: SINAISLAMIENTO LUGAR: E.P.ING. ELECTRÓNICA
ESPESOR DE MIIE§TM: 1CM

80.70 84.20 89.70 94.80 96.2A 96.00
80.60 84.30 89.60 94.80 96.20 96.10
81.20 84.70 89.30 95.10 96.L0 96.50
81.00 84.30 89.00 95.00 96.1A 96.10
80.90 85.10 89.80 94.94 96.40 96.10
81.20 84.10 89.40 95.00 96.00 96.10
80.60 84.40 89.50 94.70 96.00 96.50
81.10 84.24 89.60 95.2A 96.20 96.10
81.30 84.70 89.40 94.80 96.00 95.80
81.00 84.2A B9.BO 95.10 96.00 96.24
BI",OO 85.10 89.70 95.10 96.20 96.20
80.80 84.90 89.50 95.00 96.20 95.90
80.90 85.00 89.60 95.20 96.70 96.2A
80.90 85.10 89.20 94.90 96.80 96.2A
81.30 84.50 BB.9O 95.2A 96,30 96.50
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ANEXO D: 

ENSAYO DE AISLAMIENTO TÉRMICO 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

TACULTAD DE CIENCIA§ BICILOGICA§

LAP*RAT* ero DE ECSL06 ¡A e_fl.JeTrCA

"Afrc del Siá*ogo y la Reeonciliaeión Na*ional"

CONSTANGIA

EL QUE SUSCRIBE, BIOLOGO: BALBINO LORGIO PALACIOS FRISANCHO - JEFE

DEL LABORATORIO DE ECOLOGIA ACUÁTIGA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

BIOLOGICAS DE LA UNA- PUNO.

HACE CONSTAR.-

Que, Ias Bachi|IerEs GABY MARIBEL ATAHUAGHI LAYME y

YANET NAYDA CARCAUSTO QUISPESAYHUA, egresadas de la.Escuela Profesional

de lngeniería Civil - Facultad de lngeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional

delAltiplano, han realizado su proyecto de tnvestigación: %/SLAIVTE TERMOACÚSflCO

A BASE DE STIPA ICHIJ PARA ATENTJAR EL RIJIDO Y CAMBIOS DFUíST'COS DE

TEMPERATIJRA EN VIVIENDAS DE SECIORES EN EXPANSIÓN URBANA DE LA

CIUDAD DE PIJNO", en los meses de MAYO a OCTUBRE del 2018; con el siguiente

detalle:

ENSAYO DE DURABILIDAD A LOS

HONGOS

ENSAYO DE AISLAMIENTO

TERM¡CO

Hongo'usado: "aspergillus fl avus" lnstrumento usado: Pirómetro,

marta OAKTON Mini lnfraPro 6.

ros nnes que se ""*:: #':::#::::ta 
constancia a soricitud de ras interesadas ' para

Puno, 22 de Noviembre del 2018.

fibTntr'ffi;ütrd'ililn¡ho
tt3!-EGn

.E}"p. Nq 2l ?5



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE CIE§CIA§ BIOtCI§'{AS

LeB* §fTs mls DE qc0-113G tA ACrsÁTr €,&

TempefatUfg - hfrared Thermometers

M i n i-lnfraPro* lnfrared Thermometer§
Lour¡-cast gun-style design for point
and shoot ¿ase of measurement

Pi*:tol-grip úan$le - Provides comfoÍable and
dependable aiming

*üardalla pÉce- Frts iñto budget-conscious
applicaüons

Singl*, exba-ürig}t laser -Targets your
measuroment arsa for precise indoor and
outdoor readings

L*rge üaclrlit di*plty - Easy-to-see
temperature readouts in either oC or oF

AIs* teatlr** si¡nultaae*$s eurrent
ard ¡¡:*xis¡r¡m readingt and c*nlinuo*s
§*¡llxlrfls

lltiai-ldnP¡o 4 leatu¡es

Temperature range of -18 to l{Xl"C
{0rD ?50"R

*liai-/r¡f¡aPo6/a¡ú¡¡es
frya*de{ femperature range of
-§, rs sIP§ (-A! rs llfl"Fl
Ady*nced tl}! oplics - Measure smaller
obiects lron a loflger distance

*retectivs koel- For rugged environmsnts

§toragt poutfi - Fortransporting your
thsmómeter

lrdormatio¡

rl'C {rfF} tom'l0to il}"C {$to 8§'F},
11.5{6 of reading or I .5"C {r3"F}

Fig.03: Ficha Técnica del instrumento usado



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTI PLANO

Facultad de Ciencias Biologicas

Laboratorio de Ecologia Acuatica
:t9ltol?;ot8FECHA DE REAI.IZAC'ON DEt ENSAYO

Coeficiente de fusión del hielo U/kg)
Espesor de la muestra (m)

Variacion de la temperatura ("C)

Area de contacto (m2)

Coeficiente de fusión del hielo (Jlkg)

Espesor de la muestra {m)
Variacion de Ia temperatura ("C)

Area de contado {m2}

Lf= 3.35E+05

Ax= 0.04
AT = 65.00 convirtiendo
[= 0.04 0.25

Lf= 3.35E+05

Ax- 0.04
AT = 64.00

[= 0.04 0.25

338.15 "K

0.15

337.15 "K

0.15

i.il'iliii{§ ' FFt/'tt ,

,l.Attl: .,r:l i!i¿:!¡ :jii§i¡i!

1 27.OOO 10 z.7ao 4.50E-05 15.075 0.0154 o_247 0.0¿+8

2 32.850 10 3.285 5.48E-05 18.341 0.0164 0.301 0.058

3 39.769 10 3.977 6.63E-05 2?-.2A4 0.0164 0.364 0.070

4 44.154 L0 4.4!5 7.36E-05 24.553 0.0164 0.405 0_078

5 51.857 L0 5.186 8.64E-05 28_953 0.0164 0.475 0.091
,ROMED¡O 0.358 0.069

ffi Iii, í*
ii,,1
':;;l

' t,l:
iwrurtl,iiiii

t 27.143 10 2.778 4.53E-05 L5.177 0.0167 0.253 0.048
2 32,.347 10 3.235 5.39E-05 18.060 4.0L67 0.301 0.057
3 39.535 10 3.954 6.59E-05 12'474 4.4767 0.368 0.070
4 43.928 10 4.393 7.32E-05 24.526 0.0167 0.409 o,078
5 5L.542 10 5.154 8.59E-05 2,8.778 0.0167 0.480 0.091

PROMEDIO 0.352 0.(r9

Itr¡



U NIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTI PLANO

Facultad de Giencias Biologicas

z!9ltol20tB

Lf= 3.35E+05

Ax= 0.04
AT = 65.00

[= 0.04

Frisancho

0.25

338.15 "K

0.15

¡trLtl GE]
tr.Et.P. ¡{o z1 25

Laboratorio de Ecologia Acuatica
FECHA DE REATIZACION DEL ETTISAYO

Coeficiente de fusión del hielo tJlke)
Espesorde la muestra (m)

Variacion de la temperatura {'C}
Area de contacto (m2)



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FECHA DE REAUZAC|oN¡ DEL ENSAYO

ir:' ii:;i lilli rli:it jn
;$H-

o*
l

Coeficiente de fusión del hielo (Jlke)

Espesor de la muestra {m}
Variacion de la temperatura ("C)

Area de contacto (m2)

Facultad de Ciencias Biologicas

Lf= 3.35E+05

Ax= 0.05

AT = 74.00 "C

[= 0.04

Lf= 3.35E+05

Ax= 0.05

AT = 75.00
[= 0.04

Laboratorio de Ecologia Acuatica
:t9ltOl2OLB

Coeficiente de fusión del hielo (J/kg)

Espesor de la muestra {m}
Variacion de la temperatura {"C)
Area de contacto (m2)

0.25

0.25

0.15

347.15 "K

348.15 "K

0.15

ÁntlÁt :

f.f,t1sl- ,

, :6lrfA'áT ;

lm.i"c-(t r

I 7.?74 1"0 o.727 1.21E-05 4.061 0.0180 0.073 0.0L6
2 t?..314 10 r.237 2.05E-05 6.875 0.0180 4.724 0.026
3 13.247 10 1.525 2.54E-Os 8.513 0.0180 0.153 0.033
4 21,165 10 2.117 3.53E-05 1L.817 0.0180 0.213 0.045
5 2G.543 10 2.654 4.42E{5 L4.820 0.0180 4.767 0.057

PROMEDIO 0.166 o.o35

iii jii¡,r§itiiiiitr'.:rriiri:i a*/*"m 
,

firrt'Gll::
:l1i.rl:'i;rl:¡j, rfi

iillrifi'iifi,{iil'

1 7.274 1,0 4.727 1.21E-Os 4.051 0.0178 o.472 0.016
2 1?,.458 L0 1.246 2.08E-05 6.956 0.01"78 o.L74 o.aa7
3 16-71? 10 1.611 2.69E-05 8.996 0.0178 0.160 0.034
4 ?.4.474 10 2.O47 3.41E-05 L1.429 0.0178 0.203 o.444
5 25.500 10 2.654 4.42E-05 t4.796 0.0178 0.263 0_o57

,ROMEDIO 0.164 0.o35



UNIVERSIDAD NACIONAT DEL ALTIPTANO

Facultad de Giencias Biologicas

zLgltal?:0tS

;*0",
o,

Lf=

Ax=

AT=
[=

3.35E+05

0.05

75.00
0.04

348.15 "K

Laboratorio de Eeologia Acuatica
FECHA DE REAUZACION DET EñISAYO

Coeficiente de fusión del hielo (J/kg)

Espesor de la muestra {m}
Variacion de la temperatura ("C)

Area de contacto {m2)



U NIVERSIDAD NAC¡ONAL DEL ALTIPIANO
Facultad de Ciencias Biologicas

Laboratorio de Ecologia Acuatica
z19lt0lZOüSFECHA DE REATIZACION DEL ENSAYO

Coeficiente de fusión del hielo (Jlkg)

Espesor de la muestra {m}
Variacion de la temperatura {'C}
Area de contacto {m2}

coeficiente de fusión del hielo {Jlkg}
Espesor de la muestra {m}
Variacion de la temperatura {'C}
Area de contacto (m2!

[f=
Ax=

AT=
fi=

Lf=

Ax=

AT=
[=

3.35E+05

0.05

65.00

0.04

3.35E+05

0.05

65.00

0.04

0.25

0.25

0.15

0.15

338.15 "K

338.15 "K

. . , -'|

X nat¡nr

:

:ff,f,fii ,iiili:l: i#¡i$,,-ffil1

I 18.192 10 1.819 3.03E-05 10.157 0,0205 0.208 0.040
2 ?4.794 10 2.479 4.13E-05 13.841 0.0205 o.284 0.05s
3 30.485 10 3.049 5.08E-05 77.O27 0.0205 0.349 0.057
4 35.373 10 3.537 5.90E-05 19.750 0.0205 0.405 0.078
5 40.767 1ü 4.O77 6.79E-05 22.762 0.0205 a.467 0.090

,BOMEDIO 0.343 0.065

' : t1 ','''f*;nt¡*l 
i

i:liils*,
,Íi:iij:'ljii.firi'i'ti.I lr*1 f .i tiliililif,i;iliff;ii

1 18.882 10 1.888 3.15E-05 10.s42 0.0205 0.216 0.042
2 ?4.560 10 2.456 4.09E-05 13.713 0.0205 0.281 0.054
3 30,200 10 3.020 5.03E-05 16.862 0.0205 0.345 0.066
4 35.302 10 3.530 5.88E-05 19.710 0.0205 0.404 0.078
5 39.875 L0 3.988 6.65E-05 22.264 0.0205 o.457 0.088

,ROMEDIO 0.:Itr 0.066

fa-ffiú-ll.rsüúracñ;í';;;ñ;
BItrLT]EiE]

tr.B.P. No Zr25



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FECHA DE REAT¡ZACION DET ENSAYO

..'. l.t .

,..".:i:,,r.,,.,,.,1l
"'finjÉsÍ*A l

','. . 09. .' :'
r':,'....i, 'l

Coeficiente de fusión dethielo (J/kg)

Espesor de la muestra {m}
Variacion de la temperatura {"C}
Area de contacto (m2)

Facultad de Ciencias Biologicas

3.35E+05

0.05

66.00

0.04

Laboratorio de Ecologla Acuatica
:t9l1ol2ot8

Lf=

Ax=

AT=
[=

339.15 "K

0.2s 0.15

4.12E-05

lO



U NIVERSIDAD NACIONAL DEt ALTIPLANO

FECHA DE REATIZACION DEt EN§AYO

coeficiente de fusión del hielo ulkc)
Espesor de Ia muestra {m}
Variacion de la temperatura {"C}
Area de contactc (m2)

Facultad de Ciencias Biolog¡cas

Lf= 3.35E+05

llx= 0.06

AT = 75.00

{= O.O4

Laboratorio de Ecolog-a Acuatica
ztglf:ol?:ot&

Coeficiente de fusión del hielo {I/kg}
Espesor de la muestra (m)

Variacion de la temperatura ("C)

Area de contacto (m2)

Lf= 3.35E+05

Ax= 0.06

AT = 74.00
[= 0.04

0.25

0.25

0.15

0.15

348.15 "K

347.15 'K

:r'...i ffi ¡ffiifi',.,-T$ffi

I 4.033 10 0.403 6.72E-O6 2.2,57 0.0213 0.048 0.010

z 10.078 10 1.008 1.68E-05 5_627 0.0213 0.120 0.026
3 12-879 10 1.288 2.15E-05 7.191 0.0213 0.153 0.033
4 17.776 10 7.718 2.85E-05 9.590 0.0213 0.205 0.044

5 20.053 10 2.005 3.34E-05 11.196 0.0213 o.239 0.051
,ROMEDIO 0.153 0.031

A"riFmS.or
:tneint 

'

'@fS:' 
1.. ¡II ,-W* | a,.fn.ar.

(wdSI I dm-r'E-ll ,ffi
1 4.377 10 o.437 7.19E-06 2.407 0.0216 0.052 0_011

2 9.473 10 o.947 1.58E-05 5.289 0.0216 0.114 4.o24
3 13.000 10 1.300 2.17E-05 7-25A 0.0216 4.1s7 0.033
4 76.822 10 1.582 2.80E-05 9.392 0.0216 0.203 0.043
5 20.114 10 2.A71 3.35E-05 11.230 0.0216 o.243 o.052

PROMEDIO 0.154 0.033

Frisancho

EIBLO
rJl:]
z1-¿9tr.B'P' t"r"



UNIVERS¡DAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Facultad de Ciencias Biologicas

Laboratorio de Ecologia Acuatica
ztglLolzo!8FECHA DE REAI-IZACION DET ENSAYO

Coeficiente de fusión del hielo U/kg)
Espesor de la muestra (m)

Variacion de la temperatura {"C}
Area de contacto {m2}

Lf=

Ax=

AT=
[=

3.35E+05
o.06

74.00

0.04
347.15 "K

Fri"qancho

LÚÉI]I
¡o 21'; 5



UNIVER§IDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Facultad de Giencias Biologicas

Laboratorio de Ecolog¡a Acuatica
tL9l7O|2OL8FECHA DE REAUZACION DEt ENSAYO

Coeficiente de fusión del hielo (Ukg)

Espesor de la muestra {m}
Variacion de la temperatura ("C)

Area de contacto {m2)

Coeficiente de &rsión del hielo (Jl§)
Espesor de la muestra {m}"
Variacion de la temperatura ("C)

Area de contacto {m2)

[f=
Ax=

AT=
[=

Lf=

Ax=

AT=
{=

3.35E+05

0.06
70.00

0.04

3.35E+05

0.06
69.00

0.04

0.25 0.15

0.15

343.15 "K

342.15 "K

0.25

Atternpo- I .UrU*.fnlnt t '{grf.tninl
aiíA*¡

't,tt-rt
[it
f,i:iillii.$lr,'$¡l;liii¡lil ilii¡jiiiiiilifli¡

I 14.004 10 1.rtOO 2.33E-05 7.819 0.0229 0.173 o.t)36
2 18.323 10 1.832 3.05E-05 10.230 0.0229 4.234 0.048
3 24.54L 10 2.454 4.09E-0s 13.70.2 0.0229 0.313 0.064
4 29.960 10 2.996 4.99E-0s 16.728 0.0229 0.382 0.078
5 33.683 10 3.358 5.61E-05 18.806 0.0229 0.430 0.088

PROMEDIO 0.308 0.063

:il:l ucA*,al '
lm-l-+t1.,

L 13.948 10 1.395 2.328-05 7.744 0.0232 0.181 0.036
2 78.784 10 1.878 3.13E-05 10.488 0.0232 o.243 0.049
3 24.L75 10 2.418 4.03E-05 13.498 0.0232 0.313 0.063
4 ?9.765 10 7.977 4.96E-05 16.619 o.0232 0.385 0.078
5 33.845 10 3.385 5.64E-Os 18.897 o.0232 0.438 0.088

,ROMEDIO 0.312 0.063



UNIVERSIDAD NAC¡ONAL DEL ATTIPLANO

Facultad de Ciencias Biologicas

Laboratorio de Ecologia Acuatica
FECHA DE REALIZAC¡ON DEt ENSAYO

',', , ,.^r,..,
üdn"sFf,rf,
" , '''

Coeficiente de tusión del hielo (J/ke)

Espesor de la muestra (m)

Variacion de la ternperatura ("C)

Area de contacto (m2)

:rel§12a18

to
t3.B.P.

LÉ
&t=
AT=
l=

3.35E+05

0.05
69.00

0.04
342.15 "K

trisancho
GB
z1 2á



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPTANO
Facultad de Ciencias Biologicas

Laborator¡o de Ecologia Acuatica
FECHA DE REALIZACIOU DEL ET'¡SAYO

...
UrrtEst[RA isi

Coeficiente de fusión del hielo (J/kg)

Espesor de la muestra {m}
Variacion de la temperatura ("C)

Area de contacto {m2}

:L9ltOl2OL8

rctrl(Grxtal,
+wso 

,

'fti:ttrtl :

Lf=

Ax=

AT=
A=

tf=
§¡=
AT-

§=

3.35E+05

0.07

82.00
0.04

3.35E+05

0.07
83.00

0.ort

Coeficiente de fusión del hielo $/kg)
Espesor de la muestra (m)

Variacion de la temperatura {"C)
Area de contacto {m2}

0.25

0.25

0.15

0.15

355.15 "K

356.15 "K

A,ü€nrpo 
I 
,' */¡,

{mint , l ,tgrlrn¡irt
i::i+!*,lllc iffi Íiffii.ij,§::;:lLlir;.l'itii'i

1 2.672 10 4.267 4.45E-05 L.492 o.o22a 0.034 0.008
2 8.684 10 0.858 1.45E-05 4.849 0.0228 0.110 0.025
3 10.453 10 1.046 1.74E-O5 5.442 o.0228 0.133 0.031
4 12.537 10 7.254 2.09E-0s 7.000 0.0228 0.159 0.037
5 15.zLO 10 1.521 2.54E-05 8.492 4.4228 0.193 0.045

,ROMEDIO o.126 o.029

.i.., .:r,:,.: íiilltiiiffi nm1l 
,

'adÁ*dt 
]

r lElE-lI i

03225 -
ffiffi,ffitHl-,i. li itrliiiíiiil

I 3.061 10 0.306 5.10E-05 L.709 0.038 0.009
2 9.156 10 0.916 1.53E-05 5-112 o.0225 0.115 o.a27
3 10.535 10 1.054 1.75E{5 5.882 o.4225 0.132 0.031
4 L2.82t 10 1.283 2.14E-os 7.L62 0.0225 0.161 0.038
5 15.723 10 t.572 2.62E-OS 8.779 0.022s 0.197 0.046

,RgMEDIO o.129 0.030

BItrLO



UNIVERSI DAD NACIONAL DEL ATTIPI.ANO

Facultad de Ciencias Biologicas

Laboratorio de Ecologia Acuatica
FECHA DE REATIZACION DEL ENSAYO

Coeficiente de fusión del h¡elo {J/ke}
Espesor de la muestra {m}
Variacion de la temperatura ("C)

Area de contacto (mZl

zt9ltol2o!8

Lf-
Ax=

AT=
[=

3.35E+05

0.07
82.00
0.04

355.15 'K



rICHA DE REAUZACION DEt ENSAYO

UNIVERSIDAD NACIONAT DEL AITIPIANO
Facultad de Ciencias Biologicas

Laboratorio de Ecologia Acuatica
:19/10/2018

4CM
1 0.358 0.069

2 0.362 0.069
3 0.350 o-069

4CM + YE§O

4 o.766 0.03s

5 o.154 0.035

6 0.166 0.036

5CM
7 0.343 0.066
8 0.341 0.066

9 0.340 0.066

5CM+ YE§O

10 0.1s3 0.033
77 0.154 0.033
t2 0.153 0.033

5CM
13 0.308 0.063
74 o.37? 0.063
1-5 0.310 0.063

6CM + YESO

16 4.L25 0.029
!7 0.129 0.030
18 0.128 0.030

.,'..i!:r::.,,§

i
STIPA ICHU 4CM 0.069
STIPA ICHU 4CM + YESO 0.036
SrlPA ICHU sCM 0.066
STIPA ICHU sCM + YESO 0.033
STIPA ICHU 6CM 0.063
iTIPA ICHU 6CM + YESO 0.030



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E: 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERS¡DAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
ESCUELA PROFISIONAT DE INGENIER¡A CIVIL

LABORATOR:O DE CONSTRUCCIOIUES

CERTIFICADO

EL QUE SUSCRIBE, INGENIERO MSc. lNG. clNO FRANK LAQUE CORDOVA

JEFE DE LABORATORIO DE CONSTRUCCIONES DE LA ESCUELA

PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNA - PUNO.

Que las señoritas: Yanet Nayda Carcausto Quispesayhua y Gaby Maribel

Atahuachi Layme Bachilleres de la Escuela Profesiona! de lngeniería Civi! -
Facultad de lngeniería Civily Arquitectura de !a Universidad NacionaldelAltiplano,

realizaron ensayos de laboratorio para la investigación del proyecto de tesis con el

IEMA: "AISLANTE TERMOAC(ISNCO A BASE DE STIPA ICHIJ PARA ATENUAR

EL RUIDO Y CAMBIOS DRASI/COS DE TEMPERATURA EN VIVIENDAS DE

SECIORES EN EXPANSIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE PTJNO", dEI CUAI dOY

fe.

Ensayo realizado:

. Ensayo de Resistencia a la Flexión

{ 03 testigos de Stipa ichu revestidos con yeso con medidas de

. 50cm x 1Scm x 6cm.

A la presente, se adjunta cuadro de resultados obtenidos en laboratorio.

Se expide el presente certificado a solicitud de las interesadas,

para los fines que se estime por conveniente.

Puno, 26 de Diciembre del 2018.
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ANEXO F: 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL AISLANTE 

TERMOACÚSTICO A BASE DE STIPA ICHU 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura

E.P. INGENIERIA CIVIL

MATERIAL : AISLANTE TERMOACUSTICO A BASE DE STIPA ICHU

ELABORADO POR : GABY MARIBEL ATAHUACHI LAYME

: YANET NAYDA CARCAUSTO QUISPESAYHUA

PARTIDA : EXTRACCION DEL MATERIAL STIPA ICHU

DESCRIPCION DEL RECURSO UND. CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL

Costo Unitario Directo por: M2 S/. 0.60

Rendimiento: 192.0000 M2/día

MANO DE OBRA

PEON HH 1.000 0.0417 S/. 13.84 S/. 0.58 S/. 0.58

EQUIPO

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.58 S/. 0.02 S/. 0.02

PARTIDA :  TRASLADO DEL MATERIAL STIPA ICHU

DESCRIPCION DEL RECURSO UND. CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL

Costo Unitario Directo por: M3 S/. 1.52

Rendimiento: 268.8000 M3/día

MANO DE OBRA

PEON HH 2.000 0.0595 S/. 13.84 S/. 0.82 S/. 0.82

EQUIPO

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.82 S/. 0.02 S/. 0.02

TRANSPORTE

CAMION DE 14M3 KM 27.0000 S/. 2.50 0.68 0.680

PARTIDA : ELABORACION DEL AISLANTE TERMOACUSTICO A BASE DE STIPA ICHU

DESCRIPCION DEL RECURSO UND. CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL

Costo Unitario Directo por: M2 S/. 16.93

Rendimiento: 4.3200 M2/día

MANO DE OBRA S/. 15.66

OFICIAL HH 0.100 0.1852 S/. 15.39 S/. 2.85 S/. 2.85

PEON HH 0.500 0.9259 S/. 13.84 S/. 12.81 S/. 12.81

EQUIPO

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.66 0.47 0.470

MATERIALES

COLA DE CARPINTERO KG 4.0000 20.00 0.80 0.800

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura

E.P. INGENIERIA CIVIL

MATERIAL : AISLANTE TERMOACUSTICO A BASE DE STIPA ICHU

ELABORADO POR : GABY MARIBEL ATAHUACHI LAYME

: YANET NAYDA CARCAUSTO QUISPESAYHUA

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

PARTIDA : COLOCADO DEL AISLANTE TERMOACUSTICO A BASE DE STIPA ICHU CON YESO

DESCRIPCION DEL RECURSO UND. CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL

Costo Unitario Directo por: M2 S/. 16.59

Rendimiento: 50.0000 M2/día

MANO DE OBRA S/. 12.88

OPERARIO HH 1.000 0.4000 S/. 18.36 S/. 7.34 S/. 7.34

PEON HH 1.000 0.4000 S/. 13.84 S/. 5.54 S/. 5.54

EQUIPO

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 12.88 S/. 0.39 S/. 0.39

PERNOS UND 260.00 S/. 0.48 S/. 1.25 S/. 1.25

TARUGOS DE NYLON UND 260.00 S/. 0.40 S/. 1.03 S/. 1.03

ALAMBRE # 16 KILO 26.00 S/. 4.00 S/. 1.04 S/. 1.04

PARTIDA : REVESTIMIENTO DEL AISLANTE TERMOACUSTICO A BASE DE STIPA ICHU CON YESO

DESCRIPCION DEL RECURSO UND. CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL SUBTOTAL

Costo Unitario Directo por: M2 S/. 10.57

Rendimiento: 20.0000 M2/día

MANO DE OBRA S/. 10.11

OPERARIO HH 1.000 0.4000 S/. 18.36 S/. 7.34 S/. 7.34

PEON HH 0.500 0.2000 S/. 13.84 S/. 2.77 S/. 2.77

MATERIALES

YESO (BOLSA 30KG) UND 0.5420 S/. 0.27 S/. 0.15 S/. 0.15

EQUIPO

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.11 S/. 0.30 S/. 0.30

REGLA PIE2 0.0180 S/. 54.00 S/. 0.01 S/. 0.01

COSTO DE LA ELABORACION DEL AISLANTE TERMOACÚSTICO A BASE DE STIPA ICHU

Para lo cual, solo tomamos el valor de la partida de Elaboracion del Aislante 

AREA DEL PANEL (1.2m x 2.4m) 2.88 m2 S/. 48.76
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Cuadro de Texto
DOCUMENTOS DE TRAMITE PARA EL USO DE LABORATORIOS
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FACUUTAD DE INGENIERIA CIVI Y ARQUITECTURA Ñffi;;

Ciudad Universitaria - Pabellón de Civil - Teiefono 366187 " fZffi}

"Año del Dialogo y la Reconciliación N

Puno, 01 de octubre del 2018.

OFICIO N' O5O7.2O 18.D.FICA-UNA

Señor
M.Sc. GREGORIO MEZA MOROCHO
Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica,
Electrónica y Sistemas de la UNA - PUNO
Presente.-

ASUNTO: SOLICITA APOYO USO EQUIPO GENERADOR DE FUNCIOI{ES
DE LA ESCUELA PROFESIOIIAL DE INGENIERIA
ELECTRóNICA.

Ref. SOLICITT'D TESI§TAS.

Es sumamente grato dirigirme a su digna Autoridad, con la finalidad de hacer
de su conocimiento que, es de mucha importancia el apoyo en el desarrollo del
proyecto de investigación titulado: AISLANTE TERMOACÚSICO A BASE DE
STIPA iCIIU I'ARA ATI}}{UAR EL RUIDO Y CAMBIOS NRÁSTICOS DE
TEMPERATURA EN VIVIENDAS DE SECTORES EN EXPANSIÓN URBANA DE
LA CIUDAD DE PUNO y para cumplir con el trabajo de investigación se requiere
el uso de equipo Generador de Funciones (TEKPRONIX AFG 1062-60MHz) que
cuenta la Escuelg. Profesional de Ingeniería Electrónica de su Facultad. En tal
virtud ruego por su intermedio autorizar y brindar las facilide-des d-e1 uscr del
mencionado equipo a los tesistas de la Escuela Profesional de Ingenieria Civil:

Srta. Yanet Nayda Carcausto Quispesayhua

Srta. Gaby Maribel Atahuachi Layme

Agradeciendo anticipa-damente por la atención al presenten expreso
consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Cc:

Arch. 2018

Adj: RD

J|ZGllvc

DNL 45975151

DNI.71724453
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UhIIt,ER§IflAO fiIACIüf{AT BEL ATTIPLANI
Facultad de lng. ñíecánica Eléctfióa

Electrónice y §isternas (F!MEES)
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"Ailo DEi. DrAr.oso y u ruco*ctulofi ilActoilAt"

Puno,. C5 de junio 20i8

Señor

DR. SABINO ATENCIO LIMACHI
DEcan-o -de- I a F ac u ltad de Ci encj as3joi ogicas-rie la-tINA Pu no
PRESENTE.-

ASL]IVTO: SOLICITO AUTORIZACIÓN, USO
TRABAJO DE INVESTiGACiCN.

* * * !k * * * * * * * * * * * * * rk * * * * * * * * :k * * * * * * * * * * * *

Es grato dirigirme a vuestro despacho, para expresarle mi cordial saiudo y el de ia
Facuitad de ingeniería Civil y Arquitectura de la LrNA - Puno, asimismo tengo a bien
presentar a los tesistas de la Escuela Profesional de ingeniería Civil:
Caby Maribel Atahuachi Layme
Yanet Naycia Carcausto Quispesayhua
Quienes vienen realizando el proyecto de investigación de tesis titutado "AISLANTE
TERMOACUSTICO A BASES DE STIPA iCHU PARA ATENUAR EL RUIDO Y
CAMBIOS DRASTICOS DE TEMPERATIIRA EN VIVIENDAS DE SECTORES EN
EXPANSION TIRBANA DE LA CIUDAD DE PLTNO, de ia Escuela Profesionat de
Ingeniería Civil; Motivo por lo que solicito brindar las facilidades en el uso del
Laboratorio cie Ecoiogia acuatica pararealizar el ensayo de durabiiidad dei Stipa Ichu,
haciendo uso de los equipos Autoclave (por un periodo de 90 minutos) e incubadora (por
un periodo de 02 meses), con la finalidad de realizar la investigación a su vez
compiementar la formación recibida en nuesüa Institución. En tai virtud soliciro se sirva

-- * -- -autorizar-el-mo*de'tab'oratorios-que-su-digna-Faeufracl-ñiEfra-

LABORATORIOS PAR.A

Agradeciendo anticipadamente vuesrra uTl&lk,;3.l.r,LiióJr, gxpreso rni distinguicia
consideración.

Atentarnente,

Ar0r. 2018
JIZQ/lvc
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FACULTAD DE NGENIERIA CIULYARQUITECTUM Ñffi-**

CiudadUnivetsitatia - Pabellón de Civil - Teiefono 366187 - "'7zW)

"luo ort DnLoGo y u ¡rcotclt¡tclótt ilActotlAu'

Puno, 05 de junio 2018

CARTA N" 00226-20 18-D-F'ICA-UNA-PUNO

Señora

DRA. ROSARIO BRAVO PORTOCARRERO
Decana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA Pt¡no

PRESENTE..

ASUNTO: SOLICITO AUTORIZACION, USO LABORATORICS
TRABAJO DE INVESTIGACION.
,(rtik**

tr.s grato dirigirme a vuestro despacho, par¿¡. expresarle mi cordial saludr" y el de la
Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la UNA - Puno, asimismo tengo a bien
presentar a los tesistas de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil:
Gaby Maribel Atahuachi Layme
Yanet Nayda Carcausto Quispesayhua
Quienes vienen reaiizanrío ei nrovecro rie investigación de tesis titulado "AISLANTE
TERMOACUSTICO A BASES DE STIPA ICHU PARA ATENUAR EL RUIDO Y
CAMBIOS DRASTICOS DE TEMPERATURA EN VIVIENDAS DE SECTORES EN
EXPANSION URBANA. DE LA CIUDAD DE PUNO, de la Escuela Profesional de

Ingeniería Civil;'Motivo por lo que solicito brindar las facilidades en el uso del
Laboratorio de'pastos y forrajes, para realizar ensayos y determinar las'propiedades
fisicas del Spita Ichu como son: densidad, porosidad, contenido de humedad y coeficiente
de absorcion para lo cual se hara uso de probetas, microscopio, horno y bandejas, con la
finalidad de realizar la investigación a su vez cotlrplementar la formación recibida en
nuestra Institución. En tal virtud solicito se sirva autorizar el uso de Laboratorios que su

digna Facultad cuenta.

Agradeciendo anticipadamente vuestra amable atención, expreso mi distinguida
nsideración.

-,sivfrH§!ffi&{} fir}{§{l¡tf L E}L-L ÁL¡!fl*$q{"}, ru§EB.

Atentamente,
ü;i. I *i¡\5 StSnÉ-REÉ¿S

c.c,

Arc'h.2018
JIZG/lvc

PARA

ryrü-§i,#df^""ry§
urout{sryBl

ü uü* ?ffiq 
#

6"".^W+Yqá RiéPr /"BE
-zi \Mb',/ Ot"a -a>.,

r?,?r rF!wffi

;T€r'' u**



%,*r.rr*/*/ *;r"*rr* lt e/r4/r** ?,r,,*l'@¡u.
j.:i#ffi"3l Juiilr#iffixr-l if,?,,iffi,Yr .\6*

tI::-i "':

"AHo DEt 0tAt0G0 y tA RtcoHctltAclon l{ActoilAl"

Puno, 05 dejunio 2018

CARTA N" 00227.2018-D-FICA-UNA-PUJ\O

Señora

DR. OSCAR ELOY MAQUERA LLANQUE
Decano de ia Facultad de ingenieria de Minas de la IINA puno
PRESENTE.-

ASLINTO: SOLICITO AUTORIZACIÓN, USO LABOR.ATORIOS PARA

IH:*l? ::.flY.t::'.:l.t*t*o.Y: . . * * * * * * * * *,k * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Es grato ciirigirme a vuestro despacho, para expresarle mi corciial saludo y el de la
Facultad de Ingeniería Civii y Arquitectura de la LINA - Puno, asimismo iengo a bien
presentar a ios tesistas de la Escuela Profesional de ingeniería civil:
Gaby Mari el Atahuachi Layme
Yanet Nayda Carcausto Quispesa¡rhua
Quienes vienen realizando el proyecto cie investigación de tesis titulado "AiSLANTE
TEBMOACUSTICO A BASES DE STIPA ICHU PARA ATENUAR EL RUIDO Y
CAMBIOS DRASTICOS DE TEMPERATULA EN VIVIENDAS DE SECTORES EN
EXPANSION TIRBANA DE LA CILIDAD DE PLTNO, de la Escuela Profesionat de
Ingeniería Civil; Motivo por 1o que solicito brindar las íacilidades en el uso del
Laboratorio de medio ambiente, prestamo de ü1 sonometro por un periodo cie 02 dias,
para realizar cie aislamiento acustico, con la flnalidad de realizar la investigación a su vez
compiementar la formación recibrda en nuestra institución. En tal virrud *ii.ito se sirva
autorizar el uso de Laboratorios que su digna Facultad cuenta.

Agradeciendo anticipadamente vuestra amable atención, expreso mi distineuida
consideración,

Aroh.20iB
)ÍZC/lvc
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