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COVERTURA

ARGILICO

FILICO

SILISIFICACION
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0.18  -  0.35

0.00  -  0.18
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0.30  -  0.50

0.10  -  0.30

0.05  -  0.10

0.00  -  0.05

70.0  -  150.0

35.0  -  70.0

20.0  -  35.0

6.00  -  20.0

ALTERACION

Au ppm%Cu Mo ppm

Au ppm%Cu Mo ppm

ALTERACION

>150

LEYENDA

0.00  -  6.00

SONDAJE PAM-040  AZ: 0º  DIP: -90º  PROF.: 1031.2 m.

POTASICO

Alteración Argílica (Cly).  116.95 - 147.3m. Control litológico Andesita Volcánico.

Alteración Filica (Qz-Ser-Py-Chl). 147.3 - 225.6m

Alteración Fílica (Qz-Ser-Py-Chl).  238.9 - 745.7m.

Alteración Potasica ( Bio2°-Feld K-Chl).745.7 - 826.5m:

sobre imposicion de la alteración Fílica (Ser-Qz).
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1031.2

30.35m. @ Cu: 0.015%; Au: 0.102ppm; Mo: 21.2ppm.

Alteración Argilica ( Cly). 191.1 - 225.6m.

Alteración Potasica ( Bio2°-Feld K-Chl-Mag). 826.5-969.9m:

con sobre imposicion de la alteración Fílica (Ser-Qz).

78.3m. @ Cu: 0.181%; Au: 0.072ppm; Mo: 16.0ppm.

13.3m. @ Cu: 0.011%; Au: 0.068ppm; Mo: 2.5ppm.

506.8m. @ Cu: 0.074%; Au: 0.058ppm; Mo: 18.0ppm.

80.65m. @ Cu: 0.170%; Au: 0.072ppm; Mo: 35.5ppm.

101.35m. @ Cu: 0.391%; Au: 0.163ppm; Mo: 37.6ppm.

Alteración Fílica (Qz-Ser-Py-Chl).  969.9-1031.2m. Control

litológico Pórfido Dacítico.

61.3m. @ Cu: 0.059%; Au: 0.068ppm; Mo: 7.1ppm.

COVERTURA  0.00 - 116.95m.
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SONDAJE PAM-040  AZ: 0º  DIP: -90º  PROF.: 1031.2 m.

COVERTURA

MIXTOS

SUPERGENO

TRANSICION

HIPOGENO
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ZONA

Au ppm%Cu Mo ppm

Au ppm%Cu Mo ppmZONA

>150

LEYENDA

LEACHED CAPPING

Zona Lexviada. 116.95 - 147.3m: Presencia de Limonitas

(Hematita, Gohetita, Jarosita, Ferrimolibdenita?.

Zona mixta.  147.3 - 162.2m. Presencia de Pirita diseminada,

OxsFe, microvenillas de Cuarzo y Sulfuros.

Zona Supergena.  162.2 - 349.7m. Pirita y Calcosina

diseminada, vetillas de Cuarzo y Sulfuros.
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1031.2

30.35m. @ Cu: 0.015%; Au: 0.102ppm; Mo: 21.2ppm.

14.9m. @ Cu: 0.139%; Au: 0.096ppm; Mo: 24.7ppm.

187.5m. @ Cu: 0.127%; Au: 0.103ppm; Mo: 8.5ppm.

Zona Hipogena.  349.7 - 655.9m: Vetillas de Cuarzo y Sulfuros

Puntuales.

306.2m. @ Cu: 0.048%; Au: 0.032ppm; Mo: 10.9ppm.

Zona Hipogena.  655.9 - 969.9m: Vetillas tipo A, B, M, vetillas

de Cuarzo y sulfuros, microvenillas de sulfuros.

314.0m. @ Cu: 0.282%; Au: 0.126ppm; Mo: 41.4ppm.

Zona Hipogena.  969.9 - 1031.2m: Vetillas tipo A, B, M, vetillas

de Cuarzo y sulfuros, microvenillas de sulfuros,

61.3m. @ Cu: 0.059%; Au: 0.068ppm; Mo: 7.1ppm.

COVERTURA  0.00 - 116.95m.
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COVERTURA

DACITA
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BRECHA
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LITOLOGIA

Au ppm%Cu Mo ppm

Au ppm%Cu Mo ppmLOTOLOGIA

>150

LEYENDA

PORFIDO ANDESITICO 2

PORFIDO ANDESITICO

ANDESITA

SONDAJE PAM-051  AZ: 0º  DIP: -90º  PROF.: 800 m.
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ANP.  139.0 - 199.0m.

PDA.  199.0 - 234.7m.

ANP. 234.7 - 239.6m.

DAC.  239.6 - 250.7m: tramo puntual de ANP.

ANP.  250.7 - 272.2m.

ANP2.  272.2 - 284.0m.

ANP. 284.0 - 410.0m.

PDA.  410.0 - 557.3m. Presencia puntual de ANP2 y ANP.

ANP2. 462.9 - 466.0m. 3.1m. @ Cu: 277%; Au: 0.106ppm; Mo: 49.5ppm.

ANP.  547.5 - 548.15m: 0.65m. @ Cu: 266%; Au: 0.104ppm; Mo: 29.0ppm.

ANP.  557.3 - 579.6m: Presencia de ANP2, PDA, Brecha.

PDA.  579.6 - 592.25m: Presencia de Brecha.

Brecha.  592.25 - 600.0m: Presencia de PDA.

ANP.  600.0 - 628.8m.

ANP2.  628.8 - 703.25m. Presencia Puntual de ANP y PDA.

ANP. 703.25 - 800.0m.

COVERTURA.  0.00 - 139.0m

59.95m. @ Cu: 0.272%; Au: 0.181ppm; Mo:44.0ppm.

35.7m. @ Cu: 0.015%; Au: 0.003ppm; Mo: 2.7ppm.

4.9m. @ Cu: 0.170%; Au: 0.184ppm; Mo: 19.9ppm.

11.1m. @ Cu: 0.015%; Au: 0.009ppm; Mo: 3.7ppm.

21.5m. @ Cu: 0.288%; Au: 0.239ppm; Mo: 30.2ppm.

11.8m. @ Cu: 0.212%; Au: 0.135ppm; Mo: 40.5ppm.

126.0m. @ Cu: 0.258%; Au: 0.146ppm; Mo: 47.7ppm.

147.3m. @ Cu: 0.012%; Au: 0.007ppm; Mo: 3.7ppm.

22.3m. @ Cu: 0.298%; Au: 0.125ppm; Mo: 40.7ppm.

12.65m. @ Cu: 0.025%; Au: 0.024ppm; Mo: 6.5ppm.

7.75m. @ Cu: 0.181%; Au: 0.072ppm; Mo: 37.5ppm.

28.8m. @ Cu: 0.420%; Au: 0.190ppm; Mo: 38.1ppm.

74.45m. @ Cu: 0.414%; Au: 0.170ppm; Mo: 24.5ppm.

96.75m. @ Cu: 0.431%; Au: 0.176ppm; Mo: 14.4ppm.
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