
Tramo
Nº 

Muestra
Desde

(m)
Hasta

(m)
Ancho 

(m)
Ag 

(Oz)
Au 
(G)

Pb 
(%)

Cu
(%)

Zn 
(%)

Fe 
(%)

979 26.15 27.40 1.25 1.16 0.43 0.01 0.62 2.49

981 27.40 28.90 1.50 1.04 0.59 0.02 1.05 3.22

982 28.90 29.45 0.55 1.13 1.10 0.02 1.46 2.60

983 29.45 30.15 0.70 30.21 1.14 1.05 1.12 1.83

984 30.15 31.25 1.10 9.66 1.54 0.35 2.52 2.02

5.10 6.94 0.00 0.89 0.23 1.31 2.53

Observ.

Caja

3

Caja

Veta

Veta

Promedios

Caja

Tramo
Nº 

Muestra
Desde

(m)
Hasta

(m)
Ancho 

(m)
Ag 

(Oz)
Au 
(G)

Pb 
(%)

Cu
(%)

Zn 
(%)

Fe 
(%)

973 21.40 22.05 0.65 3.32 0.20 0.09 4.90 1.14

974 22.05 22.65 0.60 1.85 0.69 0.03 0.95 2.65

1.25 2.61 0.00 0.43 0.07 3.00 1.87Promedios

Observ.

2
Veta

Caja

Tramo
Nº 

Muestra
Desde

(m)
Hasta

(m)
Ancho 

(m)
Ag 

(Oz)
Au 
(G)

Pb 
(%)

Cu
(%)

Zn 
(%)

Fe 
(%)

1 967 17.65 17.90 0.25 9.71 1.19 0.05 2.07 0.50

0.25 9.71 0.00 1.19 0.05 2.07 0.50

Observ.

Veta

Promedios


