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0.05 - 0.02 mts pzo negro, con

venillas de qzo y diss fina py, cpy.

Estructura fracturada en

la  caja piso astial izquierdo.

Roca caja piso  con fracturas

alteradas producto de la humedad.

Roca caja fracturada con venillas

de calcita y puntos de cpy.

veta de cuarzo con venillas de py cpy y pnzo gris oscuro.

Veta de qzo con diss, py, cpy, caliza.

Roca caja con frabcturas.

Roca caja alterada limonitico.

Veta principal en caja piso pzo griss.

Veta principal en caja piso pzo griss.

Roca caja techo alterada pzo. griss.

Pzo  principal en el centro de la galeria.

Roca fracturada silificada.

Lentes de qzo.

Caja techo con una fractura, con diss py, cpy.

Venillas de qzo,diss con pirita

Venillas qzo blanco pzo griss.

Pzo griss plomo con diss con pirita.

Estructura pricipal pzo griss con lentes de calcita.

Roca caja fracturada.

Pzo griss fina amarillanta.

Roca caja silificada con alt. limonitica.

Filtracion de H2O pzo marillenta.

Estructura en roca caja

con venillas de calcita.

Estructura pricipal  eje de la galeria.

Estructura principa de calcita

Estructura principal pzo

griss negro

Roca caja silificada.

Pzo. griss negro con

lentes de qzo.

Estructura pricipal pzo griss con lentes de calcita.

0.02 - 0.03 mts estructura principal con venillas de calcita.

Estructura principal en caja techo con venillas de calcita.

0.15 mts Veta qzo, con py, cpy, pzo griss.

0.62 - 0.40 mts estructura principal en el ejede

 la galeria con venillas de calcita diss fina py, cpy.

0.02 - 0.04 mts pzo griss estructura

principal en caja techo con diss py, cpy.

Estructura principal pzo negro con venillas

de calcita y astial derecho silificacion.

0.02 - 0.05 mts pzo griss en caja techo roca silificada.

Estructura de qzo lechoso con fractura diss py, cpy, galena.

Veta qzo. con relleno de py, cpy, bornita.

0.10 mts de pzo con lentes de qzo.

Caja  techo con diss fina de py, cpy.

0.20 mts falla en caja piso

veta qzo relleno de py, cpy.

0.15 - 0.20 mts veta de

qzo silificado en caja piso

0.15 - 0.20 mts veta deen caja

piso con venillas de py, cpy.

Venillas de calcita y qzo.
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0.05 - 0.10 mts estructura mineralizada con

patinas de borsuta qzo y venillass de calcita.

0.02 - 0.05 mts estructura principal pzo

negro con micro venillas de calcita y qzo.

0.05 - 0.10 mts   lentes de qzo en la corona de galeria.

0.02 - 0.05 mts pzo negro con lentes de qzo y diss fina py, cpy.

0.02 - 0.04 mts pzo negro con puntos de qzo y venillas de calcita.

0.02 - 0.05 mts estructura en caja piso y

micro venillas de calcita qzo, py, cpy.

0.02 - 0.04 mts estructura principal en

caja techo con presencia de oxido.

0.02 - 0.04 mts pzo negro con presencia de

oxido y patino de qzo, diss fina galena.

0.02 - 0.05 mts estructura principal

 centrado en el eje de la corona.
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0.04 - 0.06 mts Pzo griss

con puntos de calcita.

0.05 - 0.08 mts Estructura principal centrado

en el eje de la galeria, pzo con diss py, cpr.

0.05 - 0.10 mts Pzo en caja techo con diss py, cpy, y venillas de qzo.

0.05 - 0.08 mts Estructura principal con relleno de py, cpy y venillas

de calcita.

0.03 - 0.05 mts Pzo griss con venillas de qzo py, cpy.

0.05 - 0.08 mts Pzo griss en caja piso con diss qzo py, cpy.

0.05 - 0.10 mts Estructura pzo con qzo py, cpy, en caja piso.

0.20 - 0.25 mts Veta qzo en caja piso, pzo negro

0.10 - 0.12 mts Pzo negro con diss fina py, cpy alterado.

Sostenimiento con

cuadros.

0.05 - 0.08 mts estructura principal en caja techo pzo con diss py, cpy.

67°

62°
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